LEGIERUNGEN & LOTE

LEGIERUNGEN LV

Farbe Au Pt Pd Ag Cu Zn Co Sonstige Schmelzintervall Indikationen Vergiiten
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Farbe Schmelzintervall Indikationen

. . o AusschlieBlich zum direkten AngieRen
Legierung LV-NP W Ni72 Cr17 Fe10 Mn1 1355-1450 °C an NEM-Legierungen

Farbe Schmelzintervall Indikationen

Legierung LV-IN W Fe69 Cr17 Ni1l Mo2 Mn1 Nicht erhitzen

LOTE LV

Farbe  Au Pd Ag Cu In Zn Schmelzintervall Indikationen Farbe

AUCROM 1

Farbe Au Pd Ag Cu In Zn Schmelzintervall Indikationen Farbe

SOLDER LV 15 HG 59 16 25 655 - 680 °C Universell HELLGELB

MATERIALIEN

Matrizen von LV VER / LV HOR / LV OCAD Matrizen von LV SFE / LV SAG Retentionsprofile von LV KON

Abdruckstifte von LV PER

Legende

EM: Edelmetall

NEM: Nichtedelmetall
IN: INOX

TI: Titan
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